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※今回の暴露テストでは、インキの表面を保護する表面加工を施しておりません。

ラミネート加工やニス加工のような表面加工をすることで、耐候性・耐久性は格段に上がり、
インキの色あせや摩耗などで起きる製品の劣化を防ぎます。

弊社バルコニー（南向き）にて、半年間の暴露試験を行いました。
「オフセット印刷インキ」「スクリーン印刷インキ」「SAT SYSTEM印刷インキ」
の 3種類のインキで印刷したものを、あえて表面コートを行わないでインキ
の耐候性を比較しています。

『SAT SYSTEM印刷』の暴露試験
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